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Résumé

Ce manuscrit s’intéresse a la combustion de nanothermites en enceinte fermée. Une
premiere étude s’est focalisée sur la combustion de particules d’aluminium en présence
d’oxygene gazeux. Apres la description détaillée des mécanismes réactionnels implémen-
tée, 'implémentation numérique d’un code de combustion sous PYTHON a été menée.
Premierement, un code considérant la phase gazeuse a 1’équilibre a permis d’observer les
tendances des phases condensée et gazeuse. Puis, un second code considérant la cinétique
homogene gazeuse avec le schéma de Swihart et Catoire a permis de mettre en évidence
qu’au-dela d’un rayon de particules de 5 um, la phase gazeuse peut étre traitée a I’équilibre,
sachant que le traitement a 1’équilibre est 10 fois plus optimisé et rapide que le traitement
de la cinétique homogene gazeuse.

Puis, une fois les mécanismes réactionnels appréhendés, une étude comparative sur la
combustion des thermites Al/CuO et Al/Fe303 en bombe manométrique a été réalisée.
Un bref état de I'art basé sur des données expérimentales a mis en avant les comporte-
ments de combustion tres différents des deux thermites. La thermite Al/CuO est connue
pour sa combustion rapide et son fort dégagement gazeux, alors que la thermite Al/Feq03
est une réaction lente générant peu de gaz. Un code numérique développé pour la ther-
mite Al/CuO sous PYTHON par un doctorant a été adapté a la thermite Al/Fes0s3, en
jouant notamment sur les coefficients (ko, F,) de la loi d’Arrhénius régissant la décompo-
sition de 'oxyde métallique. En s’appuyant sur des données expérimentales fournies par
ArianeGroup et I'université du Maryland, les ordres de grandeurs obtenus numériquement
ont pu étre validés. Cependant, I'observation expérimentale de la décorrélation du pic de
température avec le pic de pression n’a pas pu étre reproduite numériquement. C’est ainsi
qu’un flux en phase condensée entre les particules d’aluminium et celles d’oxyde de fer a
été modélisé par une approche de Deal and Grove. Le temps caractéristique nécessaire a
ce flux en phase condensée pour s’établir a été comparé a celui de la décomposition de
Ioxyde métallique, mettant en avant son role clé dans la modélisation de la combustion de
la thermite Al/Fe30s.

Abstract

This manuscript deals with the combustion of nanothermites in a closed volume. A first
study was focused on the combustion of aluminium particles with gaseous oxygen. After
detailed the reaction mechanisms implemented, the numerical integration of a combustion
code on PYTHON was done. To observe the main condensed and gaseous behaviors, a
first code considered the gas phase at equilibrium. Then, a second approach considering
the homogeneous gas kinetics with the Swihart and Catoire scheme reveals that, beyond
a particle radius of 5 um, the gas phase phase can be treated at equilibrium. This opti-
mization is considerable, as the equilibrium treatment is around 10 times faster than the
homogeneous gas kinetics treatment.

Then, a comparative study between the combustion of Al/CuO and Al/FesOs3 ther-
mites on manometric bomb was lead. A state of art, based on experimental publications,
highlighted the opposite behaviors of both thermites : Al/CuO thermite is known for its
rapid combustion and high gas release, whereas the Al/FeoO3 thermite is characterized
by a slow reaction with little gas release. A numerical code developed on PYTHON for the
Al/CuO thermite by a PhD student was adapted to the Al/FesO3 thermite by calibra-
ting the coefficients (ko, E,) of the Arrhenius law, which governs the oxide decomposition.
Experimental data, supplied by ArianeGroup and the University of Maryland, validated
the orders of magnitudes obtained numerically. However, experimental data revealed the
decorrelation between the temperature and pressure peaks, which is not reproduced by the
numerical code. As a result, a condensed-phase flow between aluminium and iron oxide
was implemented, using the Deal and Grove approach. The comparison between the cha-
racteristic time of this model and the characteristic time of the metal oxide decomposition
highlighted the key role of this condensed-phase flow in the combustion of Al/Fes0O3 ther-
mite.
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Nomenclature

0

Cv,m

Angle de contact entre la particule d’oxydant et de combustible (°C')

Capacité calorifique & pression constante de la phase m (J.K 1)

H A1 vap Chaleur latente de vaporisation de I’aluminum (Jkg™1)

q

’

Vi,r

cond
Ip—g

Qinit

Chaleur molaire de combustion (J.mol™!)

Coeflicient a droite de ’élément ¢ dans la réaction r

Coefficient a gauche de I’élément ¢ dans la réaction r

Coefficient de conduction thermique entre les phases n et m (W.m=1. K1)
Coefficient de diffusion de I’aluminium dans la phase gazeuse (m?.s~1)
Concentration molaire de ’espece i dans le gaz (mol)

Concentration en oxygene (mol.m=3)

Constante d’équilibre de la réaction

Constante des gaz parfaits (Jomol 1. K~1))

Distance séparant le front de réduction a l'interface oxyde/combustible dans le modeéle de Deal
and Grove (m)

Distance séparant le front d’oxydation & l'interface oxyde/combustible dans le modeéle de Deal
and Grove (m)

Efficacité des especes M pour la réaction a trois corps r

Energie d’activation de la réaction r (J.mol™1)

Energie de la phase gazeuse (J)

Energie de la phase particulaire (J)

Enthalpie de l'espéce i a I’état de référence (J)

Entropie de I'espéce i a I'état de référence (J.K 1)

Epaisseur de la portion d’oxydant pur dans le modele de Deal and Grove (m)
Epaisseur de la portion d’oxyde pur dans le modele de Deal and Grove (m)
Exposant de la température dans le schéma de Swihart et Catoire

Flux d’oxygene dans le modele de Deal and Grove (mol.s™!)

Flux de conduction thermique (J.s7!)

Flux thermique d’initiation (J.s7!)

quzsf ert Flux de transfert d’énergie dii au déplacement de matiére (J.s~1)

¢vap
p—g
s
YAZ
}//i7g

Flux de vaporisation de I'aluminium (kg.s~!)

Fraction massique de 'aluminium dans le gaz a la surface de la particule
Fraction massique de I'espece i présente en phase gazeuse

Fraction molaire de 'espéce gazeuse j a la surface de l'interface

Fraction volumique de la phase gazeuse

Fraction volumique de la particule d’aluminium



Wi
Pg

Pp
Nu

At

Masse molaire de I'espece i (g.mol™1)

Masse volumique de la phase gazeuse (kg.m™3)
Masse volumique de la phase particulaire (kg.m~3)
Nombre de Nusselt

Pas de temps global du systeme (s)

Tein,i,m Pas de temps cinétique lié a la disparition de l'espece i dans la phase m (s)

TAT mae P28 de temps maximal indiqué par I'utilisateur (s)

cond
7-th,m

kO,r
Patm
Pg

Pas de temps thermique de la phase m (s)
Pré-facteur multiplicatif de la réaction r (mol.m3.s71)
Pression atmosphérique (Pa)

Pression de la phase gazeuse (Pa)

Py st Pression de vapeur saturante de I’aluminium (Pa)

YOz
Vfuel
Tp
Rog
Ryyel
Sh
Dig
o,

Tevuil

Rapport stoechiométrique de 'oxygene libéré par 'oxyde

Rapport stoechiométrique de I'oxygene libéré par le combustible
Rayon de la particule d’aluminium (m)

Rayon de la particule d’oxydant (m)

Rayon de la particule de combustible (m)

Nombre de Sherwood

Taux de production de I’espéce i en phase gazeuse (kg.s~!)

Taux de production de I’espéce i en phase gazeuse associée a la réaction r (kg.s™!)
Température d’ébullition de I’aluminium & pression atmosphérique (K)
Température de la phase gazeuse (K)

Température de la phase particulaire (K)

Vitesse de saut des atomes d’oxygene (m.s~!)

Volume total de I'enceinte (m?)
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I — Introduction

La combustion représente de nos jours environ 90 % de 1’énergie produite sur terre. Ce chiffre met
en avant la nécessité de caractériser, d’analyser et enfin d’optimiser ce phénomene. Par définition, la
combustion est une réaction exothermique d’oxydo-réduction. Elle peut se traduire par 'apparition
d’une flamme, d’une déflagration ou méme d’une détonation selon sa puissance. Ainsi, I’étude de la
combustion a I’échelle nanométrique nécessite un savoir-faire spécifique et des outils de modélisation
puissants. L’étude expérimentale de ces mécanismes étant cotliteuse et relativement dangereuse, la
modélisation numérique de la combustion de nanothermites dont les applications sont potentiellement
nombreuses ([1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]) est un défi majeur.

Pour répondre a cette problématique, ’équipe NEO du LAAS a lancé en 2019 un programme de
recherche en collaboration avec Ariane Group visant & comprendre et modéliser les mécanismes de
combustion dans les thermites a base d’aluminium. Mon stage s’insére donc dans cette dynamique et
vise a étudier la combustion de deux thermites, I’Al/CuO tres utilisée pour générer des actionnements
puissants ([11] [12] [13] [14]) et I’Al/Fe203 plutdt utilisée pour des applications de soudures [15]. Le
travail sera restitué dans le présent manuscrit qui s’articulera autour de quatre parties.

Une premiere partie de ce mémoire sera consacrée au contexte, motivations et objectifs de ce projet
de fin d’études.

Puis, I’étude de la combustion de particules d’aluminium au sein d’une enceinte fermée remplie
de dioxygene sera menée. Les modeles physiques utilisés ainsi que les méthodes numériques exploitées
seront décrits. Cette partie se concluera par la mise en regard des deux traitements de la phase gazeuse
ainsi que par les deux types de méthodes d’intégration choisis.

Ensuite, une troisieme partie s’intéressera a la combustion de la nanothermite Al/Fes03. Cette
étude, en la comparant aux résultats obtenus pour la nanothermite Al/CuO, mettra en avant les
différences de comportements observés selon le couple d’oxydo-réduction. Enfin, une comparaison
entre les résultats obtenus numériquement et expérimentalement sera menée.

Enfin, une conclusion générale présentera les résultats principaux et traitera des différentes pers-
pectives possibles.



II — Contexte et objectifs

II.1 Le LAAS

Le Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systémes (LAAS) se compose de 26 équipes
de recherche, organisées autour de 5 axes stratégiques : I’énergie, ’espace, I'industrie du futur, la
santé/environnement et le transport/mobilités. L’informatique, la robotique, 'automatique et les mi-
cro et nano-systémes font partis des quatres champs interdisciplinaires articulant le LAAS-CNRS
depuis sa création en 1968.

Le domaine de I’énergie constitue un des défis les plus importants que notre société va devoir relever
au cours des prochaines décennies, en termes d’optimisation, de stockage et de procédés. C’est pourquoi
j’ai intégré dans le cadre de ce stage le département Gestion de 'Energie (GE), et plus précisément
I’équipe Nano-ingénierie et intégration des oxydes métalliques et de leurs interfaces (NEO). Cette
équipe s’intéresse a 3 grands axes qui sont les suivants :

e le design et 'intégration de nanothermites et PyroMEMS

e le design et I'intégration de nouveaux matériaux et nanostructures pour les micro-supercapacités
et les micro-batteries

e la nano-ingénierie de nouveaux matériaux et catalyseurs pour la production d’hydrogene

I1.2 Motivations et objectifs du stage

Ce stage, portant sur la modélisation CFD ([16] [17]) pour la combustion de nanothermites, s’in-
crit ainsi dans le premier axe développé par 1’équipe NEO. Une thermite est un mélange d’un métal
réducteur et d’'un oxydant. De par leurs réactions fortement exothermiques et leurs faibles tailles,
les nanothermites possedent un domaine d’application large et varié. Il est & noter que ces derniéres
peuvent autant servir de carburant pour les fuséees que d’explosif puissant dans le cadre de 'armement
et de la défense. Cependant, la thermocinétique de la combustion de nanothermites est mal connue a
cause de la rapidité et de 'abondance de processus ayant lieu lors de la réaction.

Dans ce contexte, ce stage a pour but de modéliser le plus efficacement et fidelement possible la
combustion de nanothermites a ’aide d’approches CFD. Pour ce faire, des codes réalisés sous le logiciel
PYTHON ont été implémentés. Les effets numériques de résolution, le traitement de la phase gazeuse
mais également les effets dii aux choix de la nanothermite ont été étudiés et analysés.

I1.3 L’objet d’étude : les nanothermites

Chaque année, on estime que plus de 50 000 tonnes d’explosifs sont utilisées, tant pour extraire
des minerais que pour propulser une fusée ou déclencher un airbag. [18] Cependant, les explosifs tradi-
tionnellement utilisés sont fortement dangereux, a cause notamment de la forte température gazeuse
et de la vitesse extrément rapide qu'ils générent (vitesse pouvant atteindre jusqu’a 1500 km.h™1).
Pour améliorer la sfireté, réduire le cotit de production et la toxicité des ces dispositifs, de nombreuses
équipes de recherche se sont intéressées aux micro et nano-technologies afin de créer des nano-explosifs.
Un nano-explosif est composé d’éléments de taille d’environ 100 nm et les propriétés énergétiques de
ce dernier sont modulables en fonction de 'agencement des éléments. Les nano-explosifs se décom-
posent en plusieurs classes et I'une d’entre elles est les nanothermites, qui sont I’assemblage de poudres
métalliques avec des poudres d’oxydes. La compréhension et la caractérisation d’assemblage de na-
nothermites, stables durant des années et pouvant libérer une grande quantité d’énergie a un instant



donné, est donc un objet d’étude d’actualité.

Ainsi, les nanothermites sont des matériaux prometteurs qui connaissant un fort développement
depuis une trentaine d’année, notamment car leur faible taille s’accompagne d’une forte réactivité :
en effet, une nanothermite peut atteindre, dans certains configurations, une vitesse de combustion
de I'ordre de 1000 m.s~ 1. [19] [20] Depuis 3 décennies d’étude en laboratoire de recherche, une large
gamme de métal réducteur et d’oxyde métallique existe pour les nanothermites, cependant un des
couples les plus utilisés (et donc les plus étudiés) est 'Al/CuO. [21] En effet, 'aluminium est un
des métaux les plus étudiés de par son abondance, sa forte enthalpie d’oxydation et son faible cofit.
Son mélange avec l'oxyde de cuivre est synonyme d’une forte énergie de libération, d’une réaction
d’oxydo-réduction extrémement exothermique qui forme des sous-oxydes d’aluminium rapidement. De
maniere générale, la réaction d’oxydation du métal par I'oxydant est un processus thermocinétique
fortement exothermique et est résumée par I’expression suivante :

M+ AO = MO + A (IL1)

ou
e M désigne le métal, dont MO est 'oxyde métallique
e A est le réducteur, correspondant & 'oxydant AO

La nanothermite & base d’Al/Fe;O3 est également un matériau qui suscite un fort intérét : en
effet, il s’agit d’une réaction tres exothermique qui génére beaucoup moins de gaz que les autres ther-
mites (0,14 ¢g de gaz généré pour 100 g de thermite). Cependant, sa décomposition est complexe du
fait qu’elle se déroule en 2 étapes mais également de par les échanges en phase condensée que cela
implique. [22]

Afin de caractériser plus précisément le processus de combustion des nanothermites, de nombreux
moyens expérimentaux ont été mis en place par les équipes de recherche. On peut par exemple citer
les études menées a 'aide de caméra rapide ([23] [24]) et de spectromeétre de masse [25] qui ont mis en
avant les especes présentes en phase gazeuse et le role accru de 'oxygene libéré au cours de la réaction.

Ces études expérimentales ont aussi pointé la complexité de la combustion des nanothermites de
par la variété de processus mis en jeu (migrations d’especes, réactions physico-chimiques, changement
de phase, etc...) qui se produisent a des échelles de temps et d’espace tres faibles (de l'ordre de la
microseconde et de ’échelle submicronique) et des gammes de températures pouvant atteindre 4000
K. [26] [27] [21] Ainsi, a ce jour, trés peu d’outils de modélisation de nanothermites ont été proposé,
ce qui impacte le transfert de ces matériaux dans les applications. Et, la plupart des modeles existants
négligent les phénomenes intermédiaires en supposant la réaction terminée ou a 1’état d’équilibre ([28]
[29] [30] [31] [32]) : cela permet d’obtenir des valeurs fiables pour I’énergie maximale produite par la
thermite, cependant cela ne permet pas de quantifier et d’analyser précisément la cinétique de cette
derniére au cours du temps.

Mon stage vise le développement d’une compréhension approfondie de la physique multiphasique
décrivant la combustion de deux thermites Al/CuO et Al/Fe30s, pour développer des modeles de
combustion de ces thermites en bombe manométrique les plus réalistes possible. Le travail s’appuiera
sur une approche "0D" décrite dans les travaux de deux theses du LAAS, V. Baijot et E. Tichtchenko
[26][21], qui considérent une distribution des propriétés des phases particulaires et gazeuse uniformes
dans l’espace.



ITI — Etude de la combustion Al/O;

Tout d’abord, la premiere étude s’est intéressée a la combustion de ’aluminium sans oxyde métal-
lique dans une enceinte fermée remplie de dioxygene gazeux.

Cette étude a permis en premier lieu d’appréhender les mécanismes réactionnels impliqués dans
la combustion d’'une thermite a base d’aluminium, puis de mettre en évidence le couplage entre la
phase particulaire et la phase gazeuse. De plus, un autre objectif de cette étude est la mise en avant
de I'influence de 'intégration numérique utilisée. En effet, deux méthodes d’intégration ont été explo-
rées : une méthode implicite basée sur un schéma d’Euler et la méthode de différenciation rétroactive,
plus précise mais également plus cotliteuse en temps de calcul. Déterminer le diametre de la particule
permettant aux deux méthodes d’étre équivalentes permettra d’optimiser le temps de calcul tout en
s’assurant de résultats cohérents.

La méthode de différenciation rétroactive, appelée Backward Differentiation Formula (BDF), est
une famille de méthodes implicites de résolution. Introduite en 1952 par C.F Curtiss et J.O Hirschfel-
der [33], cette méthode repose sur une résolution & plusieurs étapes, qui pour une fonction et un temps
donnés, approxime la dérivée de cette fonction a partir de points temporels déja calculés. Autrement
dit, pour un ordre n, la solution est déterminée a chaque étape en interpolant n points de solution
précédents avec le nouveau point de solution encore inconnu (que 1’on recherche), en différenciant cette
interpolation et en exigeant que la dérivée corresponde a I’équation différentielle ordinaire (EDO) au
nouveau point. L’ordre de précision de cette résolution (le nombre d’étapes) varie entre 1 et 5. Enfin, le
pas de temps entre chaque itération est ajusté dynamiquement par la méthode : cela permet d’obtenir
de petits pas de temps lorsque c’est nécessaire, et de grands pas de temps lorsque c’est possible, opti-
misant ainsi le temps de calcul. L’ajustement dynamique de ce pas de temps est réalisé en spécifiant
une précision que 1’on souhaite obtenir. Lors de notre étude, la méthode BDF utilisée sera extraite de
la fonction BDF' du module scipy de PYTHON.

Ainsi, afin de mener a bien cette étude, un processus a deux étapes a été mis en place :
e un premier code a été développé en considérant la phase gazeuse a I’équilibre thermodynamique
et en utilisant une méthode d’intégration implicite sur les phases particulaire et gazeuse,
e un second code a été implementé en ne considérant plus le gaz a ’équilibre mais en utilisant
une méthode d’intégration implicite sur la phase particulaire et une intégration BDF pour la
phase gazeuse.
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III.1 Description du probleme

II1.1.1 Cas d’étude : combustion de particules d’aluminium en présence d’oxygene
gazeux

Le systeme considéré est composé de poudre d’aluminium contenue dans une enceinte fermée, le
gaz environnant les particules étant de I'oxygene pur.
Ainsi, deux phases sont définies et sont a étudier :
e la phase particulaire d’aluminium, qui sera désignée par I'indice p
« la phase gazeuse, désignée par I'indice ¢

La poudre est contenue dans une enceinte fermée de volume total V, en occupant une fraction
volumique o, représenté sur la figure III1.1 (a). Le reste de cette enceinte est occupé par le gaz, de
sorte a avoir la relation sur les fractions volumiques : oy + oy = 1.

Afin d’étudier ce systeme, une étude mécanistique a été réalisée : cela signifie que chaque variable
est définie par une valeur moyennée en accord avec I’approche Eulérienne. Cela implique que chaque
phase est supposée se comporter de maniére uniforme dans ’espace. Cette approche a l'avantage
majeur de considérer un volume et un nombre de particules limité, ce qui limite par conséquent le
nombre d’équations a résoudre.

Une autre hypothese réalisée est de ne pas tenir compte de la structure coeur-coquille de ’alumi-
nium : en effet, une particule d’aluminum possede un coeur d’alumnium pur et une coquille d’alumine
(Al203) en périphérie, coquille qui a été négligée par soucis de simplicité.

Enceinte fermée de volume V Gaz:
\ Particule dlAl (0' 02 -Al-AIO - A|02 - A|202 - A|20)
A
w A
_)
“ Al A
J b A
Vaporisation d’Al ->
& Al
J N
Oa)

(a) (b)

F1cure IIL.1 - (a) Schéma du systeme Al/Oz modélisé avec (b) les flux de matiere et d’énergie entre
les phases particulaire et gazeuse

Enfin, les mécanismes réactionnels physico-chimiques (III.1(b)) présents dans le modeéle sont :
e la vaporisation de I’aluminium, qui entraine un transfert de masse entre la phase condensée et
la phase gazeuse (Al < Al(y)
o les réactions homogenes de la phase gazeuse (prises en compte dans le code 2). En effet les
especes composées d’oxygene et/ou d’aluminium intéragissent entre elles au sein de la phase
gazeuse.

En parallele, les transferts d’énergies entre les phases sont implémentés a travers :

e la conduction thermique entre les phases particulaire et gazeuse
o le transfert d’énergie relatif aux transferts de matiere (da au flux d’évaporation)
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IT1.1.2 Données initiales

Ainsi, les données initiales sont :
e le rayon initial de la particule d’aluminum
o la température initiale du milieu (des phases particulaire et gazeuse)
¢ la pression initiale de la phase gazeuse
e le volume de I’enceinte
e le taux de compaction, noté %TMD, qui désigne la densité de poudre en pourcentage de la
densité théorique

I11.1.3 Equations bilans

Les équations de conservation de la masse et de 1’énergie ont été définies pour chacune des phases.
Elles sont détaillées ci-dessous respectivement.

Phase particulaire
Tout d’abord, pour la phase particulaire, les équations de conservation de la masse et de 1’énergie
sont données respectivement dans les équations II1.1 et II1.2.

d va
a(ppap) = p%pg = Z Zw 1,9 (IH'l)

d
dt

cond transfert

— (ppapep) = —q; 205 — 4,55 + Qinit (II1.2)

Phase gazeuse
Dans un second temps, les équations de conservation de la masse, des especes et de I’énergie pour
la phase gazeuse sont présentées ci-dessous.

d va
@(pgag pjg = Z Zw 1,9 (IH'B)

d
o (pgorgYi Zw g (I1L.4)
7 (pgageq) = gp25 + gy (I1L.5)
ou
. (bg“_{”g désigne le flux de vaporisation de I’aluminum (en kg.sfl)

* wj, représente le taux de production de l'espece i dans le gaz pour la réaction r (en kg.s71)

cond
qp_>g

. q”’“"sf ert désigne le transport d’énergie dii au transfert d’espece (en J.s7!)
e Qinit représente le flux d’initiation, ayant pour but d’initier la combustion (en J.s7!)

est le flux de conduction thermique (en J.s7!)
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II1.2 Détails des mécanismes implémentés

I11.2.1 Etude du flux de vaporisation de I’aluminium

Le flux d’évaporation de I'aluminium est une réaction de changement de phase de I'aluminium,
transférant ainsi de la matiere de la phase particulaire a la phase gazeuse. Ce flux peut étre approximé
par une loi de Spalding, notée en équation III.6.

1 - YAl,g

Gy =—=Sh-m-(2rp) - pp- Dag - log( s

P—g

) (111.6)

e Sh désigne le nombre de Sherwood et sa valeur est approximée a Sh = 2

e Dy, est le coefficient de diffusion dans le gaz de 'aluminium (en m?.s™1)

e Yy 4 est la fraction massique de 'aluminium présente en phase gazeuse

o Y, est la fraction massique de I'aluminium dans le gaz a la surface de la particule. Son calcul
est détaillé ci-dessous.

La fraction massique Y}, est calculée en supposant 1’équilibre thermodynamique entre les phases
condensée et gazeuse, a la température de la particule. Cet équilibre est calculé via une loi de Cla-
peyron, donnée ci-dessous. Cette loi fait 'approximation d’une chaleur latente de vaporisation de
I’aluminium indépendante de la température dans la gamme considérée, ce qui est une approximation
importante dans notre étude.

HpppapWar, 1 1

Pyi,sat = Parmexp( R (7 - 7) (IT1.7)
ebu p

ou
o Hjqp désigne la chaleur latente de vaporisation de I'aluminium (en J.kg_l)
o Topun désigne la température d’ébullition de 'aluminium a la pression atmosphérique (en K)
o T, désigne la température de la particule d’aluminium (en K)

Cela nous permet d’en déduire la fraction molaire de 'aluminum a la surface de la particule, définie
par le ratio entre la pression de vapeur saturante et la pression du gaz.

PAl sat
S, = ——=—— II1.8
XAl Pg ( )

Enfin, I'équation II1.9 donne Iexpression de la fraction massique de I'aluminium a la surface. xj
désigne la fraction molaire de I'espece gazeuse j a la surface de 'interface. Comme ces valeurs ne sont
pas connues, on définit ce terme par I’approximation et on obtient finalement ’expression suivante.

Wa
Zj (Xij)

Wa X
le = X,Scu A
Z;(X;VVJ) Zj X%l

(1 —x) (111.9)

Cas limite de 1’ébullition

D’apres la loi de Clapeyron, lorsque la température de la particule d’aluminium s’approche de la
température d’ébullition de cette derniere, la fraction massique d’aluminium a l'interface, notée Y,
tend vers 1. Cela induit un comportement asymptotique du flux de vaporisation, qui tend vers 'infini.
Afin de contrer ce phénomeéne mathématique qui s’aggrave dans notre cas avec 'approche explicite
Eulérienne d’intégration, un cas limite a été mis en place et est détaillé ci-dessous.

Afin de résoudre ce probléme, la solution proposée est d’anticiper 1’énergie apportée & la particule

pour évaluer le transfert d’énergie relatif a la vaporisation afin que la température de la particule ne
dépasse pas la température d’ébullition. Cela se traduit par la mise en place d’'un flux d’ébullition
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lorsque le seuil x%; = 0,9 est dépassé. Ce flux a pour but de maintenir, a partir des différents termes
du bilan d’énergie, la température de la particule constante.

L’expression de ce flux est démontrée ci-dessous en Annexe "Cas d’étude 1 : démonstration du flux
d’ébullition". L’expression finale de ce flux est telle que :

1

ebul __ cond .
| T = e @)

p—g _qp—)g + Ginit

(111.10)

I11.2.2 Etude du flux de conduction thermique

Le flux de conduction thermique entre la phase particulaire et la phase gazeuse est obtenu par
intégration de la loi de Fourier. Ainsi, ce flux s’exprime tel que :

@ =np - Ng-2m -1y Nu- (T, — Ty) (I11.11)

e n, désigne le nombre de particule d’aluminium

o ), est la conductivité thermique du gaz (en Wom 1. K1)

o Nu désigne le nombre de Nusselt et est donné par la corrélation de Gunn : Nu = 7—100, +5a§

o T, et T, désignent respectivement la température de la particule d’aluminum et la température
de la phase gazeuse (en K)

I11.2.3 Etude du transfert d’énergie relatif au transfert de matiere

Les flux de matieres induisent un transfert d’énergie. Dans notre modele, il n’y a donc que le flux
de vaporisation qui implique un changement de phase, et donc un transfert de la phase condensée a
la phase gazeuse.

Pour cette réaction, ’énergie de formation de I’aluminium gazeux relatif a la réaction est prélévée
a partir de la phase gazeuse, ce qui refroidit la particule. De plus, le gaz voyant apparaitre une espéece
dans le cas du flux de vaporisation, la température a laquelle est évaluée I’énergie de formation de
I’aluminium est la température particulaire. Si cela avait été le cas contraire, soit dans le cas de la
condensation, le gaz aurait vu disparaitre une espece et donc la température d’évaluation de I’énergie
de formation aurait été celle du gaz.

Ainsi, le transfert d’énergie relatif au transfert de matiére est présenté comme tel :

quzsfert = —eary(T) o4, (I11.12)

II1.2.4 Réactions homogénes en phase gazeuse

Enfin, la phase gazeuse sera étudiée selon deux processus en fonction du code selectionné :

e Tout d’abord, dans le code 1, la phase gazeuse sera traitée a 1’équilibre thermodynamique
signifiant que 1’on suppose le temps caractéristique de la cinétique gazeuse faible devant les
autres temps caractéristiques du systeme.

e Afin de valider cette hypothese et de comparer les résultats, le code 2 prend en compte la
cinétique homogene gazeuse de Swihart et Catoire.

Schéma de Swihart et Catoire portant sur la cinétique gazeuse
Chaque réaction gazeuse, de la forme Al,Oy 4 <> TAlg) + yOqyq) pour (z,y) = (1,2,3)%, a été
décrite et renseignée par Swihart et Catoire. En effet, le taux de production de I’espéce i en phase
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gazeuse, noté w2 correspond a I’équation I11.13.

Z’g
wz{? = Z Wi g
€R2
' b Eq,r / 1 1" (III]‘S)
—Ear oy / V! V!
= Y ko T e 7T (= v ([ ICH) — fH[Cj] or)er Wi
reR2 7 ¢ g

ol

o ko, est le pré-facteur multiplicatif de la réaction r (mol.m3.s71)

o E,, est I'énergie d’activation de la réaction r (K)

. I/Z{:T et 1/{77, sont respectivement les coefficients a gauche et & droite de la réaction chimique r de
I’espece i

o () est la concentration molaire de 'espece j dans le gaz (mol)

e €., défini par I’équation III.14 désigne le terme relatif & l'efficacité des especes M pour les
réactions a trois corps (cf R29 et R2y)

e K, est la constante d’équilibre de la réaction, définie dans 1’équation II1.15 a partir de la pres-
sion atmosphérique, de I’enthalpie et de I'entropie de I'espece.

Comme on ne peut pas connaitre 'efficacité réelle €;, de toutes les especes présentes dans les
réactions a 3 corps, on les suppose égale a 1'unité. Ainsi, le terme €, s’exprime tel que :

€ = Z €j.r[C}] pour r € [R22, R24]
J

(I11.14)
e =1 pour r ¢ [R22, R24]
Dol v D)D) -T-s2(1))
e RT
K.= (IT1.15)

( RiT )Zi(yz{friyz(,r)
Patm

Enfin, les divers coefficients de la cinétique de Catoire et Swihart correspondants aux 9 réactions
sont donnés dans le tableau III.1.

Réaction Expression ko, (mol.m3.s71) | E,r (K) |b,r
R2, Al+0 < AlO+0 9,72-1013 80,5 0
R2, Al+ O+ M« AlO+ M 3-10'7 0 -1
R23 AlO + Oy <+ AlOy + O 4,62 -10™ 10008 0
R2, Oy +M <20+ M 1,210 54244 0
R25 AlyOq9 < 2410 1-10%° 5,93357-10% | 0
R26 AlsOq <+ Al + AlOy 1-10'° 7,49371-10%* | 0
R2; AlsOq <+ AloO + O 1-10% 52466 0
R2g AlOg + AlIO + O 1-10'° 4,45646 - 10* | 0
R2g Al,O « AlO + Al 1-101° 6,70357-10%* | 0

TABLE III.1 — Réactions homogenes présentes dans la phase gazeuse
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II1.3 Schéma numérique

I11.3.1 Logigramme

L’ensemble des codes développés suivent le logigramme présenté en figure I11.2. En accord avec la
partie "II1.1.2 Données initiales", I'initialisation des parametres physiques du probleme est la premiére
étape de la résolution numérique. Ensuite, une boucle temporelle est effectuée : tout d’abord, les
flux hétérogenes sont calculés (section "II1.2 Détails des mécanismes implémentés"), permettant la
détermination du pas de temps dt (décrite dans la section suivante). Les mises a jour des phases
particulaire et gazeuse correspondent aux calculs découlant des équations de conservation de la masse,
de I'énergie et des especes. Enfin, un algorithme de Newton est résolu pour en déduire la température
particulaire Tj,.

Début

Mise a jour : phase particulaire (géométrie, fraction
volumique, masse, énergie...)

|

Mise a jour : phase gazeuse (fraction volumique, énergie,
masse volumique, température, pression, composition ...)

- l vy
s N
Mise a jour : température particulaire T,

- vy

non
t>t
oui
Fin

F1GUuRE II1.2 — Logigramme pour la combustion Al/O9

I11.3.2 Pas de temps

Le pas de temps, noté At, est défini comme le pas de temps minimal & partir de ’ensemble des
temps caractéristiques des mécanismes implémentés. Il est basé sur quatre criteres de réalisabilité,

relatif aux transferts de masse et aux transferts d’espece (Tein im €t Tf,f%) pour chacune des phases.
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De plus, deux criteres de convergence numérique sont établis a ’aide du parametre 7o, , .. indiqué
par l'utilisateur.

Condition relative a la composition
L’un des premiers critéres sur le pas de temps consiste a s’intéresser au temps requis a l’espece ¢
dans la phase m pour disparaitre si sa variation temporelle massique est négative. Cela se traduit
numériquement par ’expression :

mmYim ®) d

Teini,m — — d(p a ; ) st 7(pmamYTi,m)(t) <0
%(Pmamybm)(t) dt

Tein,i,m = 0 51 i(pmamn,m)(t) >0

dt

Condition relative a la réalisabilité de la conduction thermique

On définit le temps caractéristique de transfert thermique pour la phase m comme le temps néces-
saire a cette derniére pour atteindre la température d’équilibre 777 en supposant que la température
de 'autre phase T,, est constante. Cette température est atteinte lorsque la somme des flux thermiques
provenant de la phase m avec la phase n s’annule, soit :

U PmComOT = HEM(T,, — Tp)6t (I11.16)

ott Heo™e désigne le coefficient de conduction thermique entre les phases n et m. Dans notre cas, le
probleme n’ayant que deux phases, la température d’équilibre de la phase m correspond a la tempé-
rature de la phase n T}, (01, = 0 a I’équilibre).

Ainsi, en reprenant ’équation I11.16 et en remplacant le terme 67, par T, — T}, le temps carac-
téristique nécessaire a la réalisabilité de la conduction thermique peut s’écrire comme suit :

cond __ ampmcv,m(Tn - Tm) _ OmPmCym
thm — =
HEon (T, — Ty Hgond

(I11.17)

Critére sur la variation de température

Afin de limiter les variations trop brusques de température des phases particulaire et gazeuse,
I'utilisateur reégle en entrée un parametre AT}, 4, définissant la variation maximale de température
de la phase m autorisée entre deux itérations consécutives. Ainsi, le temps caractéristique lié a la
convergence en température est noté :

ATm max
TATmmas = T vy (I11.18)
£
ol le gradient de température %(T )t s’exprime tel que :
d ) S5 (dy. \1)M
€m 7 z,m €im
L (g, = irlom) ™~ il Yim) Tes (I11.19)
dt Dy

1 ,gT L,m

Le traitement du terme de variation temporelle des fractions massiques en phase gazeuse %(Y;Eé))
dépend du traitement numérique de cette derniere. Si I’équilibre thermodynamique est considéré, cette
variation temporelle peut s’exprimer a partir de la différence entre deux itérations consécutives. Au
contraire, en considérant la cinétique homogene gazeuse, ce terme prend en compte les variations dues
a la cinétique. Ainsi, les expressions suivantes sont obtenues :

t t—1
_ Y;fg) _y =D

d t) ig

%(YW) At st équilibre
t
? iy, o _ $0009%i0) = i (pga0) OV,

v t ,
dt Y (pg0rg) ™) e
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I11.3.3 Intégration temporelle
I11.3.3.1 Traitement de la phase particulaire

Tout d’abord, les équations de conservation de la masse et de ’énergie pour la phase particulaire
sont intégrées comme décrit ci-dessous au temps (n + 1).

(ppap)(n+l) = (Ppap)(n) + 0(pporp) (111.20)

(Ppapep)(nH) = (Ppapep)(n) + d(pppep) (IIL.21)

ot les coefficients 6(ppcy) et 6(ppape,) sont calculés a I'aide d’une intégration Eulérienne explicite.
Ainsi, les expressions finales sont telles que :

— (ppor,) ™ At (111.22)
(Ppapep)(n+l) = (Ppapep)(n) + *(Ppo‘pep)(n)At (111.23)

111.3.3.2 Traitement de la phase gazeuse

La réaction R2 s’effectue de la phase gazeuse vers la phase gazeuse : la somme des taux de pro-
duction des réactions homogenes gazeuses est ainsi nulle. La masse et 1’énergie du gaz sont alors
indépendantes de la prise en compte (ou non) de la cinétique homogene gazeuse. Ainsi, les équations
de la conservation de la masse et de I’énergie sont integrées au temps (n + 1) par une méthode d’inté-
gration Eulerienne implicite (identique & la méthode utilisée en phase particulaire). Seule I'intégration
de ’équation de conservation des especes est fonction de la prise en compte (ou non) de la cinétique
homogene gazeuse, dont le traitement est détaillé ci-dessous.

Traitement de 1’équilibre thermodynamique gazeux

Dans le cas de I'équilibre thermodynamique gazeux, un état intermédiaire du gaz va étre utilisé
en n’intégrant que partiellement 1’équation de la conservation des especes. En effet, lors de cette
intégration partielle, la cinétique homogene gazeuse représentée par la réaction R2 n’est pas prise en
compte.

— n+1
(Pgo‘gyi,g)( = Z w:”én)At (IIL.24)
r#R2

En utilisant le fait que le produit pya, est indépendant de la réaction R2, les fractions massiques

gazeuses intermédiaires peuvent étre extraites de I’équation précédente.

— (n+1)
S (n+1 oY
v, = Paae¥ia) (I1.25)
’ (pgag) D)
La fraction volumique occupée par le gaz étant entierement définie a la suite du traitement de la
phase particulaire (car aénﬂ) =1- a;(,nﬂ)), la masse volumique du gaz ,03“ et ’énergie gazeuse e;““l

peuvent étre déduites a partir de la conservation de la masse et de 1’énergie.

(n+1)
+1) _ (pgrg)
Qg
(n+1)
(1) _ (Pg0lgCe) " (111.27)
g (pgarg) D)
Ainsi, en connaissant ces trois grandeurs (la masse volumique pgnH), I’énergie gazeuse eénﬂ) et

+1)

la composition de la phase gazeuse }71-;](” ), le logiciel Cantera peut étre utilisé pour obtenir les
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) P+

caractéristiques gazeuses (telles que la température T, én+ la pression ou bien la composition

finale Y SH)) a ’équilibre énergie-volume constant.

T, Pt (D) UVt 04 i) g (n 1)y (I11.28)

cantera q .9

Traitement de la cinétique homogéne gazeuse

Une seconde approche consiste a se placer hors-équilibre et a prendre en compte les taux de produc-
tion relatifs aux réactions inter-gaz. Afin de traiter ce cas, les grandeurs dont la variation temporelle
est indépendante de la réaction R2 sont maintenues constantes, tandis que les vecteurs dépendants de
cette cinétique vont étre actualisés a chaque sous-itération. Le pas de temps global du sytéme est ainsi
noté dt tandis que le sous-temps relatif & chaque sous-itération est noté 7 de sorte & avoir 7 = At au
temps t + At.

Afin de s’adapter aux fortes non-linéarités des taux de production de la réaction R2, I'intégration
est réalisée a ’aide d’une méthode d’intégration BDF implicite, obtenue en utilisant la librairie scipy
de Python. Ainsi, la phase gazeuse est définie a ’aide du vecteur y tel que :

Qg
= | P 111.29
Ul (111.29)
QgpgYig

En parallele, le vecteur dérivé %y s’exprime tel que :

0
d T
L Py MR (IT1.30)
dt Qp%g
2o Wig
L’équation résolue est ainsi :
T=At d
Yr=dt :/ (Ey)dT (IH.31)
0 t

En sortie du module d’intégration, il est possible de remonter aux grandeurs caractéristiques en utili-
sant simplement la connaissance du produit aypg.

(n+1)
(n+1) _ (Pgg)"™)
A = (I11.32)
(n+1)
" PgQig€
) — ((;Og[% (I11.33)
g—g
vt _ (pg0g¥ig) Y (I11.34)
.9 (pgag)(”+1) '
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III.4 Validation et analyses des résultats

II1.4.1 Validation : conservation de la masse totale et de 1’énergie totale du sys-
téme

Afin de valider la résolution numérique de ce probléme, une étude concernant la conservation de
la masse totale et de I’énergie totale du systeme a été menée.

Tout d’abord, la masse totale du systéme ainsi que 1’énergie totale du systeme ont été définies par
les équations ci-dessous.
Miot = Mp + agpg‘/systeme (11135)

€tot = €p T+ agpg‘/systemeeg (11136)

Le tracé de la variation relative de ces grandeurs en fonction du temps, en utilisant I’équation 111.37,
a été réalisé. Il est a noter que l'initiation de la réaction nécessite I'injection d’un flux thermique ¢;p;
pendant un court instant J; afin que les particules d’aluminium atteignent leurs températures d’ini-
tiation. Ainsi les variations relatives ont été calculées a partir du moment ou l'injection de puissance
cesse, et non a partir du temps initial.

Xiot(t) — Xtot(to)
Xiot(to)

Comme constaté sur les figures I11.3, les variations relatives de I’énergie et de la masse sont ex-
trémement faibles : en effet, les écarts observés correspondent aux approximations faites par le calcul
numérique et n’influencent pas nos résultats a cette échelle. Ainsi, la conservation de la masse et de
I’énergie totale du systéme est avérée.

AXyor = (I11.37)
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II1.4.2 Cas d’étude 1 : phase gazeuse a I’équilibre

En premier lieu, nous nous sommes intéressés aux résultats obtenus en considérant la phase gazeuse
a 1’équilibre thermodynamique. Les principales caractéristiques suivies sont la température (des phases
particulaire et gazeuse), la pression, la masse volumique du gaz (figure I11.4 (a)) et la composition de

la phase gazeuse au cours du temps (figure I11.4 (b)).
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F1Gure II1.4 — Evolution (a) des températures, de la pression et de la masse volumique gazeuse et
(b) des fractions massiques gazeuses en fonction du temps

Ces résultats mettent en évidence la réaction tres rapide de la thermite (de l'ordre de la micro-
seconde). Tout d’abord, il est a observer que les températures particulaire et gazeuse ont un profil
identique pour un temps de simulation inférieur a 2 ps et supérieur a 6 us, avec une stabilisation des
températures autour de 3147 K. Entre ces deux temps, un pic de température gazeuse (autour de
3581 K) par rapport & la température particulaire apparait : cela est dii a la non-thermalisation de
la phase gazeuse par rapport a la phase particulaire, notamment car la condensation de 'aluminium
n’a pas été implémentée. Plus précisément, cela indique que le pas de temps lié a la simulation est

inférieur a celui déduit a partir des flux thermiques, et donc que ces derniers n’ont pas le temps de
stabiliser la température gazeuse.

Sur ce méme graphique, une augmentation de la pression jusqu’a une stabilisation de cette derniere
autour de 4,5 - 10° Pa est observée. En parallele, la masse volumique de la phase gazeuse augmente

jusqu’a un plateau proche de 1 kg.m=3. Ces deux brusques augmentations apparaissent juste apres le
pic de température gazeuse et sont diies a la vaporisation de 'aluminium.

D’un autre point de vue, ces phénomenes peuvent étre observés avec les évolutions des fractions
massiques gazeuses (figure I11.4 (b)). A I’état initial, ’enceinte est composée uniquement de dioxygene.

Cependant, a partir de t = 2 us, la fraction massique de dioxygene diminue de maniere conséquente :
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cela est di a la vaporisation de I’aluminium, qui une fois sous forme gazeuse, réagit avec le dioxygene
afin de former des sous-oxydes Al;O,. En sortie de réaction, 'espece dominante est I'oxyde AlO :
en effet, il s’agit de I'oxyde d’aluminium le plus stable et sa présence massive en fin de réaction a été
démontrée expérimentalement [34]. Il peut étre a noter également une faible proportion d’aluminum
sous forme gazeuse en fin de réaction, espece restante car il n’y a plus de dioxygene ou d’oxygene lui
permettant de réagir.

Afin de s’assurer que I'état final soit identique en fonction des parametres initiaux, d’autres si-
mulations ont été réalisées en changeant le diameétre initial des particules mais également en jouant
sur le couple température-pression initial (en faisant en sorte de conserver une masse volumique de
dioxygene en entrée identique). Disponibles en annexes "VI.1 Cas d’étude 1 : influence du rayon des
particules" et "VI.2 Cas d’étude 1 : influence du couple (T,P) initial", il a été observé que ’état final
se conserve et qu’il est atteint plus au moins rapidement en fonction des conditions initiales.

I11.4.3 Cas d’étude 2 : cinétique homogeéne gazeuse prise en compte

La seconde étude s’intéresse aux résultats obtenus en prenant en compte la cinétique homogene
gazeuse. Tout d’abord, I'enjeu est de déterminer la valeur du rayon de particule d’aluminum minimal
permettant de considérer la phase gazeuse a I’équilibre thermodynamique. En effet, ce rayon minimal
est tel qu’il permet de ralentir suffisamment la cinétique du systeme afin que le gaz puise s’établir
entierement, et donc par conséquent que la phase gazeuse puisse étre considérée a I’équilibre.

Ainsi, I’étude du temps nécessaire pour que le gaz puisse s’établir entierement s’est avérée perti-
nente. Comme montré en figure ITL.5 pour I’ Als O (par soucis de synthese, les graphiques correspondants
aux autres especes gazeuses n’ont pas été représentés mais donnent un résultat identique), le temps
caractéristique de la phase gazeuse est de l'ordre de 100 s. Puis, en considérant que pour étre sous
I’hypothese de phase gazeuse a 1’équilibre, le temps caractéristique du systéeme doit étre inférieur ou
égal & 1070 s, la relation suivante a pu étre utilisée pour déterminer le rayon de particule minimun
équivalent.
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FiGURE II1.5 — Evolution de la fraction massique d’Al>O en fonction du temps

r=—2 (I11.38)

ol
o 7 désigne le temps caractéristique du systeéme (en s)
e 1, désigne le rayon de la particule d’aluminium (en m)
e D est le coefficient de diffusion minimal du systeme. Dans notre modele, le coefficient de dif-
fusion de l'aluminium est égal & 4.10™* m?2.s~! tandis que le coefficient de diffusion dii & la
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. , . _ Aa —4 2 —1
conduction, défini par D.ypg = 26Cra vaut 3.107% m~.s™ .

Ainsi, le rayon de particule minimal pour ralentir suffisamment la cinétique et permettre le traite-
ment de la phase gazeuse a ’équilibre vaut :

rp =95pum

Par conséquent, la comparaison des résultats obtenus avec le traitement de la phase gazeuse a
I’équilibre et des résultats obtenus avec la cinétique gazeuse homogene implementée a été réalisée. Les
conditions initiales sont un rayon de particule de 5 um, une température initiale de 1700 K et une
pression initiale de 1 atm.
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FIGURE II1.6 — Evolution (a) des températures, de la pression et de la masse volumique gazeuse et
(b) des fractions massiques gazeuses en fonction du temps pour des simulations a ’équilibre gazeux
(traits pleins/pointillés) et avec cinétique homogene gazeuse (marqueurs)

Comme représenté en figure II1.6, les résultats obtenus en supposant le gaz a 1’équilibre thermo-
dynamique sont en traits pleins/pointillés et les marqueurs de couleurs correspondants indiquent les
résultats obtenus en implémentant la cinétique de Swihart et Catoire. Les résultats obtenus sont tres
similaires (moins de 5 % d’écart relatif entre les deux simulations pour chaque grandeur caractéris-
tique), ce qui permet de valider ’hypotheése selon laquelle pour des particules de plus de 5 um de
rayon, la phase gazeuse peut étre traitée a I’équilibre. Cela permet d’optimiser nos calculs : en effet,
pour une méme simulation, le temps de simulation c6té utilisateur est en moyenne 5 a 10 fois moins
important si ’on décide de ne pas implémenter la cinétique homogeéne gazeuse de Swihart et Catoire
et d’utiliser directement 1’équilibre thermodynamique fourni par le logiciel Cantera.
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IV — Etude et comparaison de la combustion de la ther-
mite Al/Fe;03 et Al/CuO en bombe manométrique

Dans cette troisieéme partie, une étude comparative entre la combustion de la nanothermite Al/CuO
et de la nanothermite Al/Fey03 a été effectuée. Dans cette optique, un état de 'art basé sur des
publications expérimentales a d’abord été mené. Puis, cette étude comparative de combustion de
thermites Al/Fes03 et Al/CuO s’est appuyée sur un travail antérieur développé lors de la these
d’E. Tichtchenko [26]. En effet, lors de ces travaux de these, la modélisation de la combustion de la
nanothermite Al/CuO a été réalisée. Cependant, les valeurs numériques obtenues n’ont pas pu étre
corrélées a des données expérimentales.

Tout ’enjeu de ce chapitre est ainsi d’analyser les résultats obtenus pour 'oxyde de cuivre, d’adap-
ter le code existant & 'oxyde de fer et de comparer ces données aux valeurs expérimentales fournies
par ArianeGroup et par K. Sullivan et M.R. Zachariah [35].

IV.1 Etat de ’art basé sur des publications expérimentales

Plusieurs expériences ont été effectuées dans le but de caractériser et de mettre en avant les diffé-
rences d’évolutions entre les différentes thermites.

En premier lieu, afin de quantifier les espéces restantes en fin de combustion pour les nanothermites
Al/CuO et Al/Fey0s3, des spectrométries de masse ont été effectuées. [25] D’aprés ces travaux dont
les figures IV.1 sont extraites, les différentes espéces présentes peuvent étre analysées.

150 H O (a). background 150

0 20 40 80 80 100

FIGURE IV.1 — Spectres de masse, issus de la référence [25], pour les nanothermites (b) Al/CuO et
(c) Al/Fey03, avec une référence a vide (a)
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Comme constaté, les especes en fin de combustion peuvent étre regroupées en 3 classes :

e le premier groupe regroupe les especes provenant directement de la réaction de la thermite,
c’est-a-dire Al, AlsO, Fe et Cu.

e le second groupe marque la présence des especes carbonées avec HoCO et C'Os. Cela nous in-
dique qu’expérimentalement des impuretés sont présentes autour des particules, et donc qu'une
fine couche de carbonate s’établit a la surface des particules d’oxyde de cuivre et de fer.

e enfin, le dernier groupe concerne les especes d’oxygene O et Os.

Sur le spectre de masse de la thermite Al/Fez03, on observe une absence des espéces issues de
ce troisieme groupe. Cependant, des spectres de masse réalisés sur la combustion de 'oxyde de fer
seul montre une forte présence d’oxygene Os. Ainsi, 'absence de pic d’oxygene Os sur le spectre de
masse Al/Fey03 signifie qu'Oy est consommé par la réaction de la thermite Al/Fes03, et donc que
cette espeéce joue un rdle majeur en opposition a la thermite Al/Fey03. D’apres lesdits travaux, la
libération d’oxygene est liée a la réactivité de la thermite. En effet, une présence accrue d’oxygene en
fin de combustion, comme dans le cas d’Al/CuQO, est synonyme d’une forte réactivité.

De plus, des résultats expérimentaux basés sur des mesures de pression et température [36] mettent
en avant que la réaction Al/Fes0s3 est tres lente en comparaison a Al/CuO : le temps de combustion
pour ’Al/Fes0s3 est en effet de 5,5 ms tandis qu’il est de 150 ps pour Al/CuO, soit 40 fois plus long
[35]. La réaction de la thermite Al/Fe203 est ainsi limitée par une lente décomposition de FeaOs en
phase gazeuse (réaction IV.1).

6F€203(C) — 4F€304(C) -+ OZ(g) (IV.l)

D’apres les travaux cités en [35], la décompositon de I'oxyde de fer commence autour de 1400 K
et sa décomposition totale a lieu pour une température de 3200 K, soit une température supérieure
a la température adiabatique de la réaction Al/Fe203 qui est de 3135 K. Cela indique que 1'oxyde
de fer reste sous forme condensée pendant une grande partie de la réaction, et qu’une part reste sous
forme condensée en fin de combustion. Au contraire, lors de la réaction Al/CuO, 'oxyde de cuivre
commence a se décomposer autour de 750 K et est entierement décomposée a 1050 K.

Ces différences relevées expérimentalement montrent que les comportements de combustion des
nanothermites Al/Fes03 et Al/CuO sont treés différents : tandis que la combustion de la thermite
Al/CuO est rapide et génére beaucoup de gaz, celle de la thermite Al/FesO3 est lente et génére peu
de gaz.
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IV.2 Code de combustion pré-existant pour la nanothermite Al/CuO

IV.2.1 Cas d’étude

Dans cette section, deux systemes, représentés en figure IV.2, ont été étudiés afin de pouvoir
comparer les nanothermites Al/CuO et Al/Fea0s. Pour chaque systéme, deux simulations ont été
réalisées et sont décrites ci-dessous :

o le cas d’étude (1.) représente I’échelle micrométrique. Ces données initiales nous ont été fournies
par ArianeGroup, et ’enjeu de cette simulation est de voir notre capacité de prédiction avec
ces données expérimentales.

o le second cas d’étude (2.) s’intéresse aux données expérimentales présentées en référence [36]. 11
s’agit d’une expérience a taille nanométrique, et nous dresserons un parallele entre les données
obtenues expérimentalement et celles obtenues numériquement.

Particule d’Al Particule d’Al

AN AN

Particule de CuO \ Particule de Fe,0, \

N N

(a) (b)

FIGURE IV.2 — Schéma des systémes modélisés pour les nanothermites (a) Al/CuO et (b) Al/Fes03

Le tableau IV.1 résume les données initiales de chaque systeme pour les deux cas d’études. Comme
constaté, il faut une énergie en moyenne 6 fois plus importante pour initier 'oxyde de fer par rapport
a 'oxyde de cuivre. Il est également & noter que pour toutes les simulations, le volume de ’enceinte
est égal & 19 cm?3.

Systeme (a) Al/CuO | Systéeme (b) Al/Fey03

Cas d’étude cas (1.) cas (2.) cas (1.) cas (2.)

Rayon des particules d’aluminium (en m) 2.1076 1-1077 21076 1-1077

Rayon des particules d’oxyde métallique (en m) | 2-1077 1-1077 2.1077 1-1077

%TMD 15 30 15 30

Energie d’initiation (en J) 5,56 -10° | 5,56 -10° | 3,35-10° | 3,35-10°

TABLE IV.1 — Données initiales des nanothermites Al/CuO et Al/Fe;03 simulées
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IV.2.2 Détails des mécanismes réactionnels implémentés

La figure IV.3 représente I’ensemble des mécanismes réactionnels implémentés dans ce modele. Sur
ce schéma, I'oxyde métallique (que ce soit 'oxyde de cuivre ou de fer) est noté MeO tandis que le
métal (le cuivre ou le fer) est noté Me.

Légende
Gaz: 0- 0;- Me- Al - AlO - AlO; - Al,0; - Al;,O

(R1) Migration d’O vers Al 3
travers la couche d'Al,0; et
réaction avec Al

Vaporisation d’Al et de Me

Condensation d’Al et de
Me

(R4) Décomposition d’Al,O5

(R5) Décomposition de MeO

FIGURE IV.3 — Ensemble des mécanismes réactionnels implémentés lors de la combustion de la nano-
thermite Al/MeO

Ainsi, lors de la combustion d’une nanothermite composée d’aluminium et d’oxyde métallique, les
différents mécanismes réactionels physico-chimiques suivants ont lieu (la liste détaillée des réactions
considérées est donnée en annexe).

o le transport de l'oxygene (O et Oz) du gaz vers la coquille d’aluminium a travers la couche
d’aluminum, et sa réaction avec ’aluminum (réactions R et Ry)

o la décomposition de ’alumine en aluminium et oxygeéne gazeux (réaction R3)

o la décomposition de 'oxyde métallique en oxygene gazeux et métal condensé (réaction Rj)

e les condensations et vaporisations respectives du métal et de I’aluminium, entrainant des flux
de matiére entre les phases condensée et gazeuse (réactions Ry et Rg)

o les réactions des sous-oxydes d’aluminium sur les surfaces des particules (réactions Ry & Ry4)

o les réactions homogenes en phase gazeuse (réaction Rys)

De plus, les transferts d’énergie sont :
e la conduction thermique entre les deux phases particulaires
e la conduction thermique entre les phases particulaires et gazeuse
e les transferts d’énergie relatifs aux transferts de matiere

Une grande partie des mécanismes cités ayant déja été traitée théoriquement dans la partie précé-
dente "III. Etude de la combustion Al/O5", leur formulation n’a pas été réécrite ci-dessous. Cependant,
la décomposition des oxydes métalliques (réactions R3 et Rs5) est un élément clé de ce code pré-existant
qu’il faudra adapter pour la nanothermite Al/FesO3 et qui n’a pas été étudié auparavant. Ainsi, la
formulation théorique de ce mécanisme est donnée par la loi d’Arrhénius telle que :

Ea,r

Wi p = ppopYipkoe T (Iv.2)
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o ki désigne un coefficient pré-multiplicateur en s~!

o E,, est I’énergie d’activation en Jmol t.K~!

Cette loi empirique va nous permettre d’accéder a la valeur du taux de production de ’alumine
et de 'oxyde métallique en fonction de deux parametres clés : ’énergie d’activation et le coeflicient
pré-multiplicateur, deux inconnues de notre systéme.

Cependant, il a été démontré qu’'un grand nombre de réactions chimiques posseédent une énergie
d’activation comprise entre 40 et 130 kJ.mol '.K~!, ce qui nous permettra de limiter notre panel de
recherche. De plus, une énergie d’activation élévée est synonyme d’une réaction se déroulant a forte
température tandis qu’une énergie d’activation faible s’accompagne d’une réaction chimique a faible
température. Enfin, nous ferons 'hypothese que le coefficient pré-multiplicateur est indépendant de la
température.

IV.2.3 Choix des paramétres de ce premier code a la nanothermite Al/Fe;O3

Afin d’obtenir les parametres nécessaires a la simulation de la combustion de la nanothermite
Al/Fey03, deux types d’études paramétriques ont été menées :
e la premiere étude paramétrique a porté sur la recherche de I’énergie initiale nécessaire & 'ini-
tiation de la nanothermite.
o la seconde étude paramétrique a consisté a trouver le couple (k{™, E, ps) de la loi d’Arrhénius
de la décomposition de I'oxyde de fer.

Afin de trouver I’énergie d’initiation nécessaire a la combustion de la nanothermite, une premiere
étude a consisté a rechercher I’énergie initiale nécessaire pour que la thermite atteigne sa température
d’initiation (Tjni = 1100 K) [36] en absence de tous les autres flux. Un ensemble de simulations a
énergie initiale variable a été lancé et ’énergie d’initiation nécessaire finale a été sélectionnée comme
étant le mininum des énergies d’initiation permettant d’atteindre 1100 K.

Puis, la recherche du couple (k{%, Eq rs) pour la décomposition de l'oxyde de fer a été réalisée.
Afin de réduire la complexité de cette recherche, une relation entre kgi‘r’ et E, g5 a été établie. En effet,
une régression polynomiale a été effectuée entre ces deux parametres pour réduire la complexité de
notre probléme a un seul parametre. Les points permettant la régression polynomiale ont été choisi
pour conserver un ordre de grandeur de la loi d’Arrhénius fixe : seule la forme de la courbe, et par
conséquent la température d’activation, changent pour chaque couple. Ainsi, le graphique IV.4 repré-
sente la loi d’Arrhénius obtenue pour 4 couples de parametres (k§5, Eq Rrs).

Au vu des résultats expérimentaux explicités précédemment, il est & noter que le temps de com-
bustion est en moyenne 40 fois plus long pour la combustion de la nanothermite Al/Fea03 que pour
la thermite Al/CuO. C’est en tenant compte de cette observation, de la température maximale at-
teinte et du taux de pressurisation que le couple (k{%, E, rs) a été choisi apres une nouvelle étude
paramétrique. Finalement, les valeurs retenues pour la décomposition de I'oxyde de fer sont :

ké%f’ — 5’ 5. 105 3_1 Ea,R5 =70 kJ.mol_l.K_l (IVB)
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FI1GURE 1V .4 — Evolution de la cinétique de décomposition du FesO3 en fonction de la température
et pour 4 couples (k{®, E, rs) en (s71, Jmol L. K1)

IV.2.4 Analyse des résultats

Ainsi, les évolutions des grandeurs caractéristiques pour la phase gazeuse, pour la phase particu-
laire d’aluminium et pour la phase particulaire de I'oxyde métallique ont été obtenues pour les cas
micrométrique et nanométrique. Par clarté, les graphiques relatifs aux nanothermites Al/Fes0O3 et
Al/CuO sont disponibles en annexes "Cas d’étude 2 : Résultats des simulations des nanothermites

Al/Fey05 et Al/CuO".

IV.2.4.1 Analyse des résultats micrométriques : cas (1.)

Tout d’abord, 1’étude des parametres a 1’échelle micrométrique en comparaison avec les données
expérimentales fournies par ArianeGroup a été effectuée.

Le temps de combustion nécessaire a la combustion de la nanothermite Al/CuO est environ 8
fois inférieur au temps de combustion de la nanothermite Al/FesOs, ce qui est cohérent avec les
observations experimentales d’une combustion plus lente pour I’Al/FeyOs3. Puis, la combustion de
la nanothermite Al/Fey03 atteint une température maximale de 3259 K tandis que celle de la na-
nothermite Al/CuO génére une température maximale de 4963 K. Ceci peut paraitre étonnant car
c’est le méme métal, I’aluminium, qui brile, mais cette différence vient de I’énergie de décomposition
(endothermique) de I'oxyde de cuivre plus élévée que celle de 1'oxyde de fer.

Concernant la pression générée par les deux thermites, nous remarquons que la pression géné-
rée par la combustion de la nanothermite Al/CuO est 20 fois supérieure a celle de la nanothermite
Al/Fey03. D’apres les expériences menées, un tel résultat était attendu : ce dernier peut étre traduit
a travers le taux de pressurisation. Il est en effet de 3278 psi/us pour Al/CuO et de 14,51 psi/us pour
Al/Fes0s3 soit un ratio de 300. Enfin, il a déja été démontré expérimentalement que la combustion de
la nanothermite Al/Fey03 générait tres peu de gaz, en opposition a la nanothermite Al/CuO, mais il
existe peu de valeurs qualitatives sur ce sujet. Les résultats simulés indiquent que la fraction massique
occupée par le gaz est 20 fois supérieure pour la nanothermite Al/CuO que pour Al/Fe;0s, étant
ainsi en accord avec les observations expérimentales.

Finalement, les compositions finales des différentes phases peuvent étre comparées et analysées. La
phase gazeuse finale de la nanothermite Al/CuO est composée de 67 % de cuivre, 30 % d’aluminum
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et 3 % d’azote tandis qu’Al/FesO3 est composée au final de 47 % d’azote, 33 % d’aluminum et 20 %
de fer. Ces chiffres surlignent le fait que l'azote est le gaz majoritaire en sortie de combustion pour
I’Al/FegOs3. D’apres la liste des réactions implémentées, I’azote n’est ni produit ni consommé en phase
gazeuse : ainsi, cela indique a nouveau que peu de gaz est crée pour la nanothermite Al/FesO3 et
c’est pourquoi la fraction massique d’azote reste haute.

Concernant les particules d’aluminum, leur composition finale est de 91 % d’alumine et 9 %
d’aluminium pour Al/CuO alors qu’elle est de 65 % d’alumine, 22 % d’aluminium et 13 % de fer
pour Al/Fes03. La présence du métal autour des particules d’aluminium dans le cas Al/Fes0O3 et son
absence pour Al/CuO signifie que le fer reste plus longtemps en phase condensée que le cuivre, et donc
que sa vaporisation est plus lente. Cela est en accord avec le fait que la température de décomposition
de l'oxyde de fer est nettement supérieure a celle de I'oxyde de cuivre (3200 K vs 1050 K). [36]

Enfin, la composition des particules d’oxyde métallique est relativement similaire, avec une légere
prépondérance de 'alumine dans le cas de la nanothermite Al/FesO3 en comparaison & la nano-
thermite Al/CuO (12 % d’alumine dans la phase particulaire d’oxyde métallique pour Al/CuO en
opposition & 43 % d’alumine pour Al/Fe;03).

IV.2.4.2 Analyse des résultats nanométriques : cas (2.)

Puis, des simulations en conditions nanométriques ont été réalisées, en accord avec les travaux
de Jacob, Kline et Zachariah. [36] Les résultats obtenus numériquement sont donnés en annexe, et le
tableau ci-dessous récapitule les principales observations faites entre les nanothermites a base d’oxyde
de cuivre et a base d’oxyde de fer.

Parameétres Nanothermite Al/CuO | Nanothermite Al/FesOs
Temps de combustion (jus) 1,2 65
Température maximale (K) 4443 3548
Pression maximale (M Pa) 22 3
Taux de pressurisation (psi/us) 11754 38
Fraction massique finale occupée par le gaz (%) 1,4 0,2

TABLE IV.2 — Principales observations des simulations nanométriques pour les thermites Al/CuO et
Al / F 6203

En accord avec les résultats en référence [36], les températures maximales atteintes sont en co-
hérence avec les données expérimentales. Le temps de combustion est en moyenne 10 fois plus long
pour la nanothermite a base d’oxyde de cuivre que pour l'oxyde de fer. Ce résultat est du méme ordre
de grandeur que celui obtenu expérimentalement, mais différe légerement : les travaux expérimentaux
avaient estimé que le temps de combustion de la nanothermite Al/CuO était en moyenne 40 fois plus
rapide que celui de I’Al/Fes03. On remarque également que la pression maximale atteinte est 10 fois
inférieure pour la nanothermite a base d’oxyde de fer que pour celle a base d’oxyde de cuivre. Ce ratio
est strictement identique a celui obtenu expérimentalement, bien que les données expérimentales aient
annoncé une pression maximale de 741 kPa pour 'oxyde de cuivre et de 70 kPa pour 'oxyde de fer.
Il est également & noter que la nanothermite a base de cuivre dégage en moyenne 10 fois plus de gaz
que la nanothermite a base de fer, comme montré par la fraction massique finale occupée par le gaz.

I1V.2.4.3 Conclusion générale des deux cas d’étude

En conclusion, ces modélisations de la combustion des thermites Al/Fe203 et Al/CuO en bombe
manométrique mettent en évidence les évolutions temporelles des principales caractéristiques gazeuses
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et particulaires. En comparant avec des données expérimentales, quelles soient fournies par Ariane-
Group dans le cas micrométrique ou issues des travaux de Zachariah en étude nanométrique, il a été

constaté que les parametres simulés ont un ordre de grandeur comparable aux parametres expérimen-
taux.

De méme, les rapports de ces caractéristiques en fonction de la nanothermite choisie sont conservés.
Cependant, un aspect de ces simulations n’a pas été abordé : tous les flux modélisés passent par la
phase gazeuse et non par la phase condensée. Cela a pour conséquence que la montée en température
s’accompagne de la montée en pression, cependant, comme représenté en figure IV.5, ce n’est pas ce qui
est observé expérimentalement. Ainsi, il est nécessaire de rajouter au code de combustion développé
un flux en phase condensée (basé sur le flux de Deal and Grove) pour décorréler le pic de pression du
pic de température.

Al-Fe,0,
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FIGURE IV.5 — Résultats expérimentaux issus de la combustion de la nanothermite Al/FesOs
évolution temporelle de la température et de la pression, issu de la référence [36]
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IV.3 Implementation d’un flux condensé : I’approche de Deal and
Grove

IV.3.1 Formulation du flux de Deal and Grove

Afin de modéliser le flux condensé entre les particules d’oxyde métallique et celles d’aluminium,
le modele de Deal and Grove basé sur la diffusion de l'oxygene a été utilisé. [22] Ce modele considere
une particule de combustible appareillée a une particule d’oxydant, lié par un angle de contact 6.

Comme représenté en figure IV.6 pour I’Al/Fey03, la réaction implique la coalescence des deux
particules : la distance (di + dg2) sépare les centres des deux particules. Le processus suivi par ce
modele est le suivant : 'oxygéne, libéré par la décomposition de I'oxydant, migre de I’oxydant vers le
combustible ou il réagit dans un second temps. Cela implique la propagation de la surface So,, surface
sur laquelle se produit la réaction d’oxydation. Ainsi, la portion de particule d’épaisseur as, compris
en amont de ce front d’oxydation, est composée uniquement d’oxyde. De maniére identique, un front
de réduction (noté Syequc) se propage dans la particule d’oxydant, créant une portion d’épaisseur by
composée uniquement d’oxydant.

Particule de fuel

Particule d’oxydant N

Fe;°3 AI203

Sinit(a0)

SOx(az)

FIGURE IV.6 — Schéma représentant le modele de Deal and Grove utilisé pour la nanothermite

Ce modele fait I’hypothese que les particules restent sphériques lors de ’ensemble du processus.
Aussi, ce modele a été établi pour des matériaux denses en présence de peu de gaz. Dans le cas de
la combustion de la nanothermite Al/Fe20s3, 'aluminium liquide mouille entiérement la particule
d’oxyde métallique, ne permettant qu’une faible diffusion directe de I'oxygeéne vers I'extérieur : ainsi,
I’hypothese selon laquelle la diffusion de 'oxygene passe a travers 'intérieur des particules est valide.

En supposant les interfaces planes, le flux d’oxygene a travers l'interface peut s’écrire tel que :
oC

¢ = —DS(x)% (Iv.4)
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o D représente le coefficient de diffusion (en m.s™!). Ce coefficient de diffusion peut étre ap-
proximé par une loi d’Arrhénius en écrivant D(T) = Dge Fa/(BT) avec Dy le coefficient pré-
facteur (en m.s~!) et E, 1’énergie d’activation (en J.mol~!).

o S(7) représente la surface interfaciale & la position z, s’exprimant telle que S(z) = 7(R? — z?)
(en m?).

o C représente la concentration en oxygene (en mol.m™3).

Dans cette approche, le flux d’oxygene ¢ est considéré constant a travers chaque interface : cela
permet notamment la déduction des concentrations d’oxygene a partir des concentrations précédentes.
A Tissue de la premiere étape de réaction, I’'oxyde se décompose en libérant de 'oxygene qui se diffuse
ensuite a travers ce produit. Ainsi, la concentration d’oxygene & ce point ag correspond a I’équation
IV.5, ou Cs est la concentration d’oxygene correspond a la solubilité limite.

¢ 1 I ROm + dl RO:B - dl + bl

Co=C, — : :
0 Dos(T) 27Ros  “Rop+di—b1’" Rop—di

)] (IV.5)
Ensuite, 'oxygene libéré précédemment arrive a l'interface entre les deux particules et diffuse a
travers le matériau combustible oxydé. La concentration obtenue est ainsi :

¢ . 1 . ln[(Rfuel —dz + a2 Rfuel + da
Dfuel(T) 27TRfuel Rfuel —do Rfuel +dy —a

Oy =Co— ) (IV.6)

La deuxieme partie de la réaction d’oxydo-réduction est 'oxydation du carburant. En notant v la
vitesse de saut des atomes d’oxygeéne (v = 3000 m.s~1), [37] le flux d’oxygene & I'interface, donné par
une loi d’Arrhénius, s’exprime tel que :

¢ = vr(R} 0 — a3)Ch (IV.7)

La résolution de ces équations permet d’en déduire le flux d’oxygene & chaque itération temporelle,
et ainsi qu’en déduire I’évolution des interfaces b1 et a1, respectivement pour le front de réduction et
d’oxydation. Enfin, ’évolution temporelle de la température est obtenue avec I’équation de la chaleur
suivante :

dT'(t)

ol
e ¢ désigne la chaleur molaire de combustion (en J.mol™1)

o C, est la capacité calorifique totale & volume constant des deux particules appareillée (en
J K tm™3)

IV.3.2 Analyse de sensibilité

Ainsi, une premiére étude a consisté a se placer dans la configuration étudiée par S. Brotman [22]
(ra; = 40 nm et ro, = 25 nm) pour comparer les températures initiales minimales pour lancer la
combustion pour I'oxyde de cuivre et de fer. D’apres ces travaux, la combustion de 'oxyde de cuivre
était possible a partir d’'une température initiale de 1000 K. Ci-dessous est représenté pour l'oxyde
de fer I’évolution de la température en fonction du temps pour une température initiale de 2100 K,
température initiale minimale pour lancer la combustion de I'oxyde de fer (Figure IV.7). Il est & noter
que la température initiale nécessaire au lancement de la combustion pour 'oxyde de fer est nettement
supérieure a celle nécessaire pour 'oxyde de cuivre : cela est cohérent avec les études expérimentales
menées, qui rapportent une initiation plus lente a température plus forte pour 'oxyde de fer que pour
I'oxyde de cuivre.
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Evolution de la température en fonction du temps
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FIGURE IV.7 — Evolution de la température en fonction du temps pour la thermite Al/Fe3O3 pour
différentes températures initiales

De plus, ce graphique révele que le temps nécessaire a ce flux pour s’établir est tres court (de
l'ordre de la microseconde) et inférieur au temps de combustion trouvé précédemment. Ainsi, ce flux
condensé est un élément clé dans la modélisation de la combustion de la thermite Al/Fea03. Par la
suite, l'influence de trois parametres (I'angle de contact 6, le rayon de la particule d’aluminium et le
rayon de la particule d’oxyde de fer) va étre étudiée.

La figure IV.8 (a) s’intéresse a l'influence de I’angle de contact pour une particule d’aluminium
de rayon 40 nm, une particule d’oxyde de rayon 25 nm et une température initiale de 2500 K. Il est
a constater que plus I'angle de contact est faible, plus le temps pour atteindre la température finale
est faible : en effet, pour un angle plus faible, la surface de contact est de plus en plus grande, ce qui
favorise les échanges entre les deux particules. Il est également & noter que plus I'angle de contact
s’approche de 90°, plus on tend vers un plateau de température a 3500 K avec un temps d’établisse-
ment de 0,25 us : cela semble étre un cas limite de notre étude.

Quant-a-elle, la figure IV.8 (b) s’intéresse a I'influence du rayon de la particule d’aluminium pour
une particule d’oxyde de rayon 25 nm, un angle de contact de 135° et une température initiale de 2500
K. Plus la particule d’aluminum est petite, plus le plateau de température est atteint rapidement :
en effet, le temps de combustion étant lié a la quantité de matiere injectée, plus cette derniere est
faible, plus la combustion se termine rapidement. Un écart notable de température final est & relever :
une particule d’aluminium de faible rayon a une température finale supérieure & 3900 K alors qu’une
particule d’aluminium de 80 nm de rayon atteint une température finale uniquement de 3600 K au
bout d’un temps 15 fois plus long.

Enfin, la figure IV.8 (c) met en avant I'influence du rayon de la particule d’oxyde de fer pour une
particule d’aluminium de rayon 40 nm, un angle de contact de 135° et une température initiale de 2500
K. Cette fois-ci, on remarque d’une faible taille d’oxyde de fer implique un fort plateau de température
mais également un temps long de combustion. En effet, la forte différence de taille entre 'oxyde de
fer et ’aluminium favorise peu les échanges, et donc ralentit le phénomene condensé. Au contraire, il
est a observer un faible écart pour la particule d’oxyde de fer de rayon 40 nm et 50 nm : cela peut
signifier que pour une taille de particule d’oxyde supérieure a celle de la particule d’aluminium, les
écarts observés sont tres faibles. Ainsi, dans ce cas-1a, la particule d’aluminium joue un réle limitant
dans ce flux condensé.
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Evolution de la température en fonction du temps pour le Al/Fe,03
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FIGURE IV.8 — Evolution temporelle de la température pour la thermite Al/FesO3 pour (a) différents

angles de contact, (b) différents rayons de particules d’aluminium et (c) différents rayons de particules
d’oxyde de fer
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V — Conclusion

Ainsi, ce projet long s’est articulé principalement autour de deux axes.

En premier lieu, ’étude de la combustion de particules d’aluminium en présence d’oxygene gazeux
dans une enceinte fermée a été menée. Les mécanismes réactionnels ont été formulés théoriquement,
puis ont été modélisés a travers un code PYTHON. Le premier code, traitant la phase gazeuse a
I’équilibre thermodynamique, a permis de mettre en avant les principales tendances. Il est notamment
a noter que la phase gazeuse a une température finale équivalente a la phase condensée, bien qu’une
période de non-thermalisation ait lieu en amont. De plus, 'espéce majoritaire en fin de réaction gazeuse
est oxyde Al2O : cela est en accord avec les données expérimentales, qui indique qu’il s’agit de "oxyde
d’aluminium le plus stable.

Par la suite, un second code a été développé, en prenant en compte cette fois-ci la cinétique
homogene gazeuse en utilisant le schéma cinétique de Swihart et Catoire. Pour ce faire, la méthode de
différenciation rétroactive (BDF) a été préférée a l'intégration implicite utilisée précédemment pour
la phase gazeuse. Il a été déterminé que pour un rayon de particule supérieur a 5 pm, les deux codes
fournissent des résultats équivalents. Cela indique que pour un rayon de particule supérieur a cette
limite, la phase gazeuse peut étre traitée a 1’équilibre, permettant de réduire le temps de simulation
d’un facteur 10.

Une perspective intéressante, qui par manque de temps n’a pas pu étre réalisée, serait de traiter
I’ensemble des intégrations en utilisant la méthode de différenciation rétroactive (BDF). Cela per-
mettrait de voir 'importance de cette méthode d’intégration d’un point de vue global, et non plus
uniquement centrée sur la phase gazeuse comme vue dans le second code.

Une fois familiarisée avec les mécanismes réactionnels, un second axe d’étude a pu étre mis en
place : il s’agit de la comparaison de la combustion de la thermite Al/FesO3 avec la thermite Al/CuO
en bombe manométrique. Un bref état de I’art basé sur des études expérimentales a mis en évidence la
forte différence de comportement entre les deux thermites : tandis que I’Al/CuO est une réaction rapide
générant beaucoup de gaz, I’Al/FesO3 est une réaction tres lente avec peu de dégagement gazeux.
En s’appuyant sur un code de combustion développé pour Al/CuO par le doctorant E. Tichtchenko,
un systéme micrométrique (systéme (a), en corrélation avec les données expérimentales fournies par
ArianeGroup) et un systéme nanométrique (systeme (b), en corrélation avec les données expérimentales
de Jacob, Kline et Zachariah) ont été étudiés. Cependant, une forte différence entre les modeles
numériques et expérimentaux a été souligné : la montée en température est décorrélée de la montée en
pression expérimentalement, ce qui n’est pas le cas numériquement. Ainsi, le rajout d’un flux en phase
condensée entre les particules d’aluminum et celles d’oxyde de fer est nécessaire : une approche de Deal
and Grove, basée sur la diffusion de 'oxygene, a été choisie. En comparant le temps caractéristique
a ce flux pour s’établir au temps caractéristique de la décomposition de I'oxyde métallique, il a été
observé que ce flux condensé est essentiel a la modélisation de la thermite Al/Fe203. Des études
paramétriques portant sur I’angle de contact, le rayon de la particule d’aluminium ou encore le rayon
de la particule d’oxyde ont montré 'influence de ces différents parametres.

Par la suite, une caractérisation de la combustion de nanothermites a une échelle différente pour-
rait étre envisagée : en effet, appliquer la CFD a ’échelle microscopique permettrait de s’intéresser
aux transferts de matiere et d’énergie a 1’échelle de quelques particules uniquement, pour caractériser
plus précisément les phénomeénes en cours, avant de les extrapoler pour un ensemble de particules.

De maniere globale, ce projet long m’a permis de me familiariser et de me former avec les mé-
canismes réactionnels impliqués dans la combustion de nanothermites, de mettre en place des codes
numériques de combustion sous PYTHON mais également d’adapter des outils numériques déja exis-
tants a d’autres nanothermites. Cela a été également été 1'occasion de découvrir le monde de la
recherche a travers la pluridisciplinarité et les nombreux échanges qui I’anime.
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VI — Annexes

VI.1 Cas d’étude 1 : Démonstration du flux d’ébullition

Le point de départ du calcul du flux d’ébullition est ’équation de la conservation de 1’énergie de
la particule d’aluminium, rappelée ci-dessous.

d
ﬁ(ppapep) = _q;ﬁlg - q;’ﬁzsfm + Qinit (VL.1)

Or, le terme %(ppapep) peut se décomposer tel que :

d d d
%(P/papep) = /)po‘p%(ep) + ep%(ﬂpap)

Cependant, si 'on considére la température de la particule constante, la variation temporelle
d’énergie particulaire est nulle. De plus, la variation de masse de la particule est uniquement due au
flux de vaporisation. Ainsi, nous avons simplement :

d d ebu
£(Pp04p€p) = ep(Tp)%(Ppap) = ep(TP)‘ﬁprq

De plus, comme expliqué dans la partie "I1.2.3 Etude du transfert d’énergie relatif au transfert de
matiere", le flux d’énergie dii au déplacement de matiere provoqué par le flux de vaporisation peut

s’exprimer tel que suivant.

t t bul
a5 T = —earg(Tp) 83y

Ainsi le bilan d’énergie VI.1 devient finalement ’équation VI.2.
ep(Tp)Qf’Zlﬁiq = —Qﬂﬁ + eAl,g(TpW;lﬁlg + Ginit (VL2)

Ceci nous permet d’isoler 'expression du flux d’ébullition, donnée en équation VI.3.

)
ep(Tp) — earg(Tp)

O = (=520 + qinit) - ( (VL3)
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VI.2 Cas d’étude 1 : Influence du rayon des particules

Les figures VI.1 (a) et (b) ont été réalisées dans des conditions initiales identiques aux figures I11.4
a lexception du rayon de particule qui a été divisé par 5. En effet, pour un rayon de particule initiale
de 1 um, il est a noter que I'état final est atteint pour t ~ 2,5 us soit un temps 2,4 fois inférieur a
celui nécessaire pour des particules de rayon 5 pm. On peut également remarquer sur ces figures que
I’état final est identique pour les deux simulations
inchangées et garantissent tous le méme état final. Ces résultats sont en accord avec les travaux cités
en [38], qui soulignent un temps de combustion plus long pour des particules de rayon plus important,

: en effet,

mais garantissent un méme état final.

les conditions thermodynamiques sont
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VI.3 Cas d’étude 1 : Influence du couple (T,P) initial

De plus, il est pertinent de s’intéresser a I'influence du couple température/pression initial. Ainsi,
les figures VI.2 (a) et (b) représentent la comparaison des résultats obtenus pour un couple (T,P)
de 1700 K et 1 atm en trait plein, et pour un couple 1800 K et 1,07285 atm en trait fin. Ces deux
simulations sont telles que la fraction massique de dioxygene initiale est identique. Afin de comparer
les valeurs d’état final, les valeurs thermodynamiques doivent étre identiques, ce qui n’est pas le cas ici.
En effet, nous comparons deux simulations qui possedent une énergie initiale différente. Or, la variation
de température initiale est relativement faible, ce qui implique une variation d’énergie initiale entre
les deux simulations de l'ordre de 5%. Ceci permet d’obtenir le méme état final pour les deux couples
(T,P) initiaux. Cependant, si I’écart de température (et donc de pression) initial était plus important,
I’état final serait alors différent.
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FIGURE VI.2 — Evolution (a) des températures, de la pression et de la masse volumique gazeuse et
(b) des fractions massiques gazeuses en fonction du temps

39



VI.4 Cas d’étude 2 : Liste des réactions implémentées dans le code
pré-existant de combustion Al/MeO

Réaction physico-chimique

Ry QAZ(C) + %Og(g) — Al203(g)

Ry QAZ(C) + 30(9) — AlgOg(g)

Ry | AlOs) = 24l + 505

Ry Al(c) — Al(g)

R5 MeO(C) — Me(c) + %02(9)

Rg Me(c) — Me(g)

Ry AlgO(g) + 02(9) — Al203(c)

Rs | AlO() + 10a(g) = 3A10s)

Ry | AlyOyg) + 504(g) — Al2Oye

Ryp AlOg(g) + %02(‘9) — %AZQOg(C)

Ri1 AZQO(Q) — %Al(g) + %AlQOg(C)

R12 AlO(g) — %Al(g) + %Al203(c)

R13 AlQOQ(g) — %Al(g) + %AlgOg(c)

R4 AlOg(g) + %Al(g) — %A1203(C)

Ri5 Aley(g) — xAl(g) + yO(g)

TABLE VI.1 — Ensemble des réactions physico-chimiques implémentées dans le modele pré-existant
de combustion
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VI.5 Cas d’étude 2 : Résultats des simulations des nanothermites
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FIGURE VI.6 — Cas nanométrique (2.) Résultats obtenus pour la phase gazeuse pour les nanother-
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